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Resumo

Os altos indices de CO2 vem promovendo a busca por métodos de mediacdo dessa espécie ,como por
exemplo,conversdo em “solar fuels”. Seguindo tal caminho,0 Grupo busca, aplicando EDGs associados a
semicondutores, realizar a conversdo fotoeletroquimica do CO2. Por caracterizacdes eletroquimicas (VC e
amperometria),foi possivel constatar fotocorrente.Por analises fisicas verificou-se a boa incorporagdo semicondutor-

EDG. Tal trabalho é continuidade do antes desenvolvido pelo Iniciando Giuvanni Mutton.
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Introducéo

A crescente emissdo de CO2 é um problema que instiga
as ciéncias a décadas, tanto por suas origens, quanto por
seus impactos. O relatério do Painel Intergovernamental
de Mudancas Climaticas, de 2014, afirma que o
aguecimento do clima é inequivoco, sendo

gue muitas das mudangas climaticas ndo tém
precedentes, de décadas a milénios. As causas mais
provaveis tendem ao constante aumento da
concentracdo de gases do efeito estufa, dentro os quais
encontra-se o CO2. Muitos esforgos vem sendo tomados
a fim de agregar maior valor a tal matriz, como, por
exemplo, conversdo a metanol. Uma das linhas de
atuacao envolve conversoes de carater
fotoeletroquimico, que visam sua transformacdo em
“solar fuels”. Aplicando eletrodos de difusdo gasosa
(EDG), reduzindo o problema de transporte de massas (
parceria com o Grupo do Prof. Rodnei Bertazzoli, FEM) ,
associado a um semicondutor, sintetizado pelo préprio
Grupo (6xido misto de tungstato de bismuto e prata
obtido por sintese hidrotérmica (HTS-AgBiW-o0x) ), visa-
se a reducao fotoeletrocatalitica do CO2 a fim de ser
obter outros derivados organicos. Para tanto, realizamos
o desenvolvimento de cela eletroquimica, otimizacédo de
fotocorrente e avaliag8es fotoquimicas do sistema.

Resultados e Discusséo
Amostras de eletrodos (EDG ,didmetro 10 mm e

espessura 3 mm), foram preparadas por prensagem de
pigmento grafitico+PTFE a 300 °C. Sobre o eletrodo
adiciona-se suspensdo de fotocatalisador em alcool
isopropilico, a fim de se obter um filme do mesmo. O
eletrodo resultante, EDG-HTS-AgBIE-ox, apresentou
para caracterizacdo de permeabilidade, valor na ordem
10®° d (dada pela equacdo de Darcy, Figura 1) para os
gases CO2 e N2, sem semicondutor. Ndo se pode dizer
nada até o momento sobre a relacdo permeabilidade-
fotocorrente. As propriedades eletroquimicas foram
avaliadas em uma célula adequada para EDG, com
pressdo de CO2 de, aproximadamente, 0,03 kgf/cm2, em
eletrélito Na2S0O4+ Imidazol.

A cronoamperometria a seguir ilustra o comportamento
fotoeletroquimico observado para amostra de EDG,
sujeito a radiacdo Iluminosa de baixa intensidade
(lampada doméstica).
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Figura 1.EDG-semicondutor: determeninacdo da
permeabilidade através da vazdo de gases em funcgéo da
pressdo aplicada (a) e cronoamperometria em solugéo
aquosa 0,1 M Na2S0O4 + 20mM imidazol, sob fluxo de
CO2 Potencial -0,30 V (vs Ag/AgCl), janela de
radiacdo de 60s (claro simulado por fonte de radiacao de
baixa intensidade).Contraeletrodo e referéncia em
compartimentos separados. Fotocorrente ~ 5[1A/cm?.
Conclusodes
Para as avaliacdes eletroquimicas aplicadas até o
momento, observou-se fotocorrente associada ao
eletrodo resultante (EDG-HTS-AgBiW-0x), onde sua
corrente catddica foi influenciada pela situacéo de claro,
conforme esperado. A fotocorrente obtida (~5uA/cm?) é
considerada satisfatéria dada a fonte de irradiagédo
empregada. Os estudos realizados revelam, entdo, que a
associacdo pode ser considerado um fotocatodo
promissor para reducdo fotoeletrocatalitica de CO2,
valendo destacar, ainda, a boa ades@o do semicondutor
ao eletrodo, mesmo apoés caracterizacdes em cela.
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