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Avaliacdo daresisténcia a corroséo da liga metalica de Ni-Co-W
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Resumo

Neste trabalho foi avaliada a resisténcia a corroséo da liga de Ni-Co-W, sintetizada por eletrodeposicoes realizadas em
aco, analisando os parametros de corrosao fornecidos pelos métodos de extrapolacdo das retas de Tafel, resisténcia a
polarizagao linear (RPL) e espectroscopia de impedancia eletroquimica (EIS). Os ensaios de corroséo foram realizados
num ambiente corrosivo controlado de NaCl 3,5%(m/v), aplicando-se corrente continua (Tafel e RPL) e alternada (EIS).
Para a avaliagdo dos resultados, utilizou-se 0s seguintes parametros eletroquimicos fornecidos pelas técnicas
eletroquimicas: resisténcia a polarizagao (kQ), taxa de corrosédo (MA/cm? e mm/ano) e andlise do grafico de Nyquist.
Concluiu-se que as ligas de Ni-Co-W depositadas por elevadas densidades de corrente elétrica e com altas
porcentagens de niquel em sua composigao apresentaram os melhores resultados de resisténcia a corroséo.
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Introducéo

A corrosao é definida como um fendmeno espontaneo, no
gual ocorre a deterioracdo de um material por acdo
guimica ou eletroquimica do meio, em decorréncia de
reacdes de oxirreducéo!. Tal fendmeno tem um impacto
econdmico direto, uma vez que a substituicdo de pecas
metalicas danificadas pela corrosédo representa um gasto
significativo na indUstria. Técnicas eletroquimicas sé&o
interessantes para avaliar 0 processo corrosivo, uma vez
gue permitem a caracterizagdo do estado eletroquimico do
material, detectam alteragfes sensiveis na cinética do
processo corrosivo, além de fornecerem a velocidade
instantnea de corrosdo!. Neste contexto, este trabalho
propds avaliar a resisténcia a corrosao da liga de Ni-Co-W,
em um ambiente corrosivo controlado, por meio de
técnicas eletroquimicas.

Resultados e Discusséo

O meio corrosivo usado nos testes de corrosdo foi uma
solucdo de NaCl 3,5% (m/v). Nos ensaios de
espectroscopia de impedancia eletroquimica (EIS) utilizou-
se um intervalo de frequéncia de 0,01 Hz a 10.000 Hz;
para os ensaios de resisténcia a polariza¢éo linear (RPL)
utilizou-se a velocidade de varredura de 0,167 mV/s, entre
0s potenciais de -20 mV e 20 mV; por fim, nos ensaios de
Tafel, utilizou-se velocidade de varredura de 0,167 mV/s,
entre os potenciais de -250 mV e 250 mV. Nestes ensaios,
a corrente elétrica foi de 2 mA. Os parametros
determinados pelos ensaios de Tafel e RPL foram a
resisténcia a polarizacdo e a taxa de corrosao.

As curvas de Tafel apresentaram o comportamento
descrito na Figura 1A, sendo este caracteristico dessa liga
metélica. Os maiores valores de resisténcia a polarizacao
(Rp) foram obtidos pelas ligas que apresentaram as
maiores porcentagens de Ni em sua composi¢éo (Exp. 10,
12 e 13). Os resultados obtidos pelo método de RPL para
a Rp foram préximos aos obtidos pelo método de Tafel. Os
diagramas de EIS indicaram a formacao de um dnico arco
capacitivo bem definido e regular (Figura 1B), sendo que
em nenhum dos experimentos o grafico Nyquist formou um
semicirculo fechado. Os Exp. 7, 8 e 11 apresentaram 0sS
menores arcos capacitivos, nos quais foram observados
0s menores valores de Rp, além dos maiores valores de
taxa de corrosao.
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Figura 1. Gréficos de Tafel (A) e Nyquist (B).
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Conclusdes
Os maiores valores de resisténcia a polarizagéo (Rp) foram
obtidos em ligas de Ni-Co-W que apresentaram altas
porcentagens de niquel em sua composicdo, além de
serem as ligas para as quais o grafico de Nyquist
apresentou 0s maiores arcos capacitivos.

Agradecimentos
Ao CNPq e ao LabPEA.

1 GENTIL, V. Corrosao. 3a ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.

Revista dos Trabalhos de Iniciagdo Cientifica da UNICAMP, Campinas, SP, n.27, out. 2019





