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Avaliacdo das caracteristicas do fosfogesso nareciclagem
Janaina D. Souza*; Gladis Camarini.

Resumo

Devido ao grande volume de residuos gerados na industria, a procura por de métodos de reaproveitamento de
residuos, e a utilizacdo de materiais menos poluentes faz-se cada vez mais necessaria. O fosfogesso é um residuo da
industria de fertilizantes que possui caracteristicas fisicas e quimicas semelhantes ao do gesso de origem natural, e
vem sendo apontado como uma alternativa para a substituicdo do gesso na construcao civil. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a melhor forma de realizar a reciclagem do fosfogesso para utilizacdo como aglomerante. Para
tanto o fosfogesso foi reciclado em diferentes periodos de permanéncia no forno, foi submetido a ensaios fisicos e
mecanicos, e os resultados comparados com o gesso comercia. Os resultados indicam que a calcinacdo por um
periodo de 2 horas torna o produto viavel para a reciclagem e aplicacdo na construcao civil.
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Introducéo Os tempos de pega aumentaram com O tempo de
A industria de fertilizantes enfrenta problemas com a  calcinagdo, sendo que o FGS5 foi o que mais se aproximou
guantidade de residuos gerados na produgdo de &cido do gesso comercial.
fosforico, sendo, aproximadamente, 4 vezes maior do Grafico 1. Resisténcia a Compressao.
gue a quantidade de fertilizante produzidat. Esse residuo,
conhecido como fosfogesso, possui propriedades fisicas 1000
e quimicas similares ao gesso comercial para a 800
construgdo civil (fabricado a partir do minério gipso). O
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objetivo da pesquisa foi analisar o comportamento do o0

fosfogesso em diversos periodos de calcinagéo para -
FG1 FG2 FG5 GC

Resisténcia a Compressao

avaliar seu comportamento sem alteracdo de suas
caracteristicas e avaliar o melhor periodo de calcinagéo.
Para tanto, o residuo passou pelos processos de
moagem secagem e calcinagdo. Foram escolhidos 3 Grafico 2. Dureza.
diferentes periodos no forno: lhora (FG1), 2horas (FG2)
e 5 horas (FG5) na mesma temperatura (150 °C). Foram
realizados ensaios fisicos (massa unitaria, tempo de
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pega) e ensaios mecéanicos (dureza, resisténcia a e
compressdo). Os corpos de prova foram rompidos com
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Resultados e Discusséo o o o o
Os resultados de massa unitaria e dos tempos de pega ~ Os fosfogessos FG2 e FG5 tiveram resisténcia a
estdo dispostos nas Tabelas 1 e 2, e a resisténcia &  Compressdo e dureza compativeis com o gesso comercial.
compresséo e a dureza estdo apresentadas nas Figuras ~ Assim, para economia de energia na reciclagem, o FG2

1 e 2, respectivamente. seria 0 material mais adequado para uso na construcao
Tabela 1. Massa Unitaria civil. Embora tenha tempo de pega mais rapido, podera ser
Massa Unitaria ABNT NBR 13207: >700 Kg/m? utilizado na fabricacéo de componentes.
— Conclusdes
Amostra Massa Unitaria Conclui-se que ha a viabilidade na reciclagem do residuo
FG1 439,54 de fosfogesso para ser utilizado na construcdo civil com
FG2 562,68 tempo de permanéncia no forno de 2 horas. O estudo
FG5 594,07 precisa ter continuidade para que outras propriedades
GC 470,65 sejam avaliadas.
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