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NEEM PELA TECNICA DE

MINIEMULSIFICACAO/EVAPORACAO DO SOLVENTE

Juliana D. Z. Boaventura*, Joice P. Bigon, Liliane M. F. Lona.

Resumo

O 6leo de neem foi encapsulado em nanoparticulas de poli(acido latico-co-acido glicélico) (PLGA) pelo método de
miniemulsificacao/evaporacdo do solvente, e estas foram caracterizadas em andlises de FTIR, DSC, TGA e tamanho
de particula. Resultados mostraram que as nanoparticulas formadas sao estaveis ao longo do tempo e que o 6éleo foi
encapsulado dentro da matriz polimérica sem alteracéo das caracteristicas quimicas dos compostos.
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Introducgéo

O 6leo de neem apresenta propriedades inseticidas,
antifingicas e antibacterianas®. Suas moléculas possuem
grande quantidade de duplas ligacdes, tornando-o
suscetivel a degradagdo?.

Nanoparticulas poliméricas (NPs) podem prevenir a
degradacéo do ativo encapsulado®. Uma das técnicas de
obtencdo das NPs é a miniemulsificagdo/evaporacédo do
solvente.

O objetivo deste trabalho foi a encapsulacdo do 6éleo
de neem em nanoparticulas de PLGA através da técnica
de miniemulsificacdo/evaporacdo do solvente e
caracterizacdo quanto as suas propriedades fisicas.

Resultados e Discussao

Figura 1: 1a Método de preparacao das nanopatrticulas
poliméricas.1b Imagem de microscopia eletrdnica de
transmisséo.

Tabela 1. Didmetro médio, indice de polidispersidade
(PDI) e potencial zeta das nanoparticulas.

Experi- | Surfactante PDI Potencial
mento Zeta (mV)
1 SDS 0,12+0,01 -39,5+0,5
2 Lecitina 0,06+0,02 -36,1+0,8
3 Lecitina 0,076+0,02 -41,8+0,5
4 SDS 0,105+0,03 -42,3+0,4

O baixo PDI mostrado na tabela 1 indica um sistema
monodisperso e o potencial zeta negativo acima de 30
em modulo, indica uma boa estabilidade das
miniemulsdes.

Os experimentos 3 e 4 foram formulados com metade
da concentracdo de 6leo de Neem em relagdoa 1 e 2.

Conforme a figura 2a indica, a decomposi¢éo de PLGA
comeca em 272°C. Ja o comeco da perda de massa das
NPs contendo o 6leo diminui para 250°C. Essa redugao
pode ser explicada devido a presenca de 6leo na

nanoparticula, pois a decomposicao do 6leo comeca em
245°C.

Da figura 2b nota-se que as NPs com lecitina
apresentam tamanhos maiores do que as com SDS para
a mesma concentracao.

100

0 - S
- % | z ’
05 \ ! -
8 VR _
= w g =2
« b 3
2 i s 3
1 b s 3
b N 5
¥ © 3 &
15 g
0 31
PP ] 10x 200 ¢ 100 s00

16

M

5 IR 265 348 432 515 598 6RD 766
Temperatura €.

Figura 2. 2a indica as andlises termogravimétricas (TGA)
e 2b tamanho de particula, respectivamente.

Além disso, analises de calorimetria exploratdria
diferencial (DSC) e de espectroscopia no infravermelho
mostraram que nao houve deformag&o ou mudancgas nas
estruturas das nanoparticulas formadas, e por isso, as
caracteristicas quimicas das amostras permaneceram
inalteradas.

Conclusdes

Notou-se o aumento do tamanho das NPs com o uso
do surfactante lecitina, em relagdo ao SDS; e houve
homogeneidade no tamanho das particulas formadas.

Andlises de DSC mostraram que nao houve
interferéncia do 6leo na temperatura de transicao vitrea e
as de TGA confirmaram a presenca de Oleo nas
nanoparticulas. Verificou-se que nanoparticulas estaveis
contendo 6leo de Neem podem ser formadas utilizando a
técnica de miniemulsificacao/evaporacgédo do solvente
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