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Plastificacdo do poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) com poliéster alifatico derivado

de acido latico
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Resumo

No presente trabalho, foram desenvolvidas formulacdes de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBYV) com
diferentes teores (9, 17 e 23%) de um plastificante oligomérico derivado de acido latico, acido adipico e 1,2-propanodiol,
empregando-se a técnica de processamento por extrusdo. O PHBV e o plastificante foram caracterizados
estruturalmente, enquanto as formulacdes e seus componentes foram caracterizados com relacao as propriedades
térmicas e mecénicas. As formulacdes apresentaram um decréscimo nas temperaturas de transicao vitrea e de fusao,
no grau de cristalinidade e no mddulo elastico, indicando que o plastificante é eficiente na modificacdo das propriedades

do PHBV.
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Introducgéo
O poli(3-hidroxibutirato) (PHB) ¢é um biopolimero
sintetizado por fermentacdo bacteriana. Apesar de seu
potencial de aplicagdes por ser biodegradavel, h4 fatores
gue limitam seu uso em substituicdo a termoplasticos
derivados do petrdleo. Dentre estes, destaca-se o
continuo aumento do grau de cristalinidade do PHB com
o tempo, fenbmeno conhecido como envelhecimento
fisico, que leva ao enrijecimento do material. Além disso,
a faixa de temperatura de processamento deste polimero
€ estreita, uma vez que sua degradacdo térmica ocorre
em temperaturas préximas a sua temperatura de fuséo
(1. Uma das alternativas para tornar o PHB mais flexivel
e moldavel é a copolimerizacdo do 3-hidroxivalerato,
formando o copolimero poli(3-hidroxibutirato-co-3-
hidroxivalerato) - PHBV. Entretanto, esta estratégia ndo
elimina completamente as caracteristicas mencionadas
acima. Outra estratégia para modificar as propriedades
do PHB é o uso de plastificantes. Estes sdo aditivos
misciveis com o polimero que reduzem as temperaturas
de transicdo vitrea (Tg), de fusdo (Tm) e o grau de
cristalinidade (x), como consequéncia do aumento do
volume livre do polimero, minimizando os efeitos de
envelhecimento fisico e da degradac¢éo térmica durante o
processamento [, No presente trabalho, foram
desenvolvidas formulacdes de PHBV com diferentes
teores de um plastificante baseado em acido latico, acido
adipico e 1,2-propanodiol (PLAP). Estas formulacfes
foram avaliadas de acordo com as propriedades térmicas
e mecanicas.
Resultados e Discusséo

O plastificante PLAP é constituido por acido adipico, 1,2-
propanodiol e acido latico a razdo molar de 4:4:2,
respectivamente, € amorfo com Tg = -31°C, massa molar
numérica (Mn) de 2,6 kDa e polidispersidade (b) de 2,5.
O PHBYV possui teor de valerato de 4 mol%, Mn = 90 kDa
e b = 2,8. As imagens dos corpos de prova preparados
por moldagem por injecdo para ensaios mecénicos de
tracdo (ASTM D638-14) e de resisténcia ao impacto
(ASTM D256-10) das formulacdes de PHBV e PLAP séo
apresentadas na Figura 1. As andlises
termogravimétricas revelam que as formulagdes sédo
termicamente estaveis até 200°C. Os resultados de
calorimetria diferencial exploratéria e de ensaios
mecéanicos de tracdo mostram que as temperaturas de

transicdo vitrea, de fusdo, o grau de cristalinidade e o
modulo elastico diminuem gradativamente com o
aumento do teor de plastificante na formulacdo, Figuras
2A, 2B e 2C. Estes resultados indicam a miscibilidade
entre PHBV e o PLAP e a eficiéncia do PLAP como
plastificante, o qual é capaz de minimizar os efeitos do
envelhecimento fisico e a degradagéo térmica durante o
processamento.

il |

PHBV PHBV PHBV PHBV
0% PLAP 9% PLAP 17% PLAP 23% PLAP

Figura 1. Corpos de prova para ensaios mecénicos de
PHBYV e formula¢cdes PHBV/PLAP.
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Figura 2. Dependéncia da (A) temperatura de transicao
vitrea (A), (B) de fuséo (m), do grau de cristalinidade (e)
e (C) do médulo de elasticidade com o teor do PLAP.
Conclusdes
A adicho do plastificante PLAP modificou as
propriedades térmicas e mecanicas do PHBYV, diminuindo
as temperaturas de transicao vitrea e de fusédo, o grau de
cristalinidade e o modulo elastico do PHBV. Portanto,
este plastificante € um aditivo adequado para modular as
propriedades do PHBV e torna-lo mais atrativo na
substituicdo de termoplasticos derivados do petroleo.
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