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RESISTENCIA MECANICA RESIDUAL DE BLOCOS DE CONCRETO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO UTILIZADOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL EXPOSTOS A ELEVADAS

TEMPERATURAS.

Gabriel de F. Santos*, Armando L. M. Junior (orientador), Luciano Passos.

Resumo

Embora a alvenaria estrutural seja uma técnica construtiva empregada amplamente em edificagdes brasileiras, estudos
acerca dos efeitos de situacdes de incéndio sobre este tipo de estrutura ainda séo incipientes no cenario nacional.
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Além disso, também é insuficiente a normatizagdo brasileira sobre o dimensionamento de edificagbes em alvenaria
estrutural para casos de exposicdo a elevadas temperaturas e, por tal motivo, segue-se normas reconhecidas
internacionalmente, as quais podem nédo ser totalmente adequadas a realidade local. Por isso, esta pesquisa busca
analisar as condi¢cdes mecéanicas residuais de elementos constituintes da alvenaria estrutural, mais especificamente,
estudando as variacGes da resisténcia a compressédo e do médulo de elasticidade em fungéo da temperatura de blocos
de concreto e corpos de prova de argamassa. Com isso, espera-se contribuir para a ampliacdo do conhecimento
técnico e de dados experimentais sobre 0 tema para embasar uma normatizacdo nacional de dimensionamento de
edificagbes em alvenaria estrutural de acordo com o critério de resisténcia ao fogo.
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Introducéo

Entre as alternativas para contornar a falta de
conhecimento sobre o comportamento de estruturas em
situacdes de incéndio esta a analise experimental
individual de seus elementos componentes. No caso da
alvenaria estrutural, os dois elementos mais solicitados
por esforcos sdo o0s blocos e a argamassa de
assentamento. Por isso, tais componentes foram os
escolhidos para a andlise de resisténcia mecanica
residual.

Os dois parametros escolhidos para a andlise
foram a resisténcia a compressao simples, utilizado para
célculos estruturais em termos do Estado Limite Ultimo, e
0 médulo de elasticidade longitudinal, fundamental para
andlises do Estado Limite de Servigo pelas deformacdes.

Resultados e Discusséao

Os Dblocos utilizados s&o de concreto, em
geometria 19x19x39 cm e na classe de resisténcia nhominal
de 4,5 MPa. J4 a argamassa foi ensaiada com corpos de
prova cilindricos com 10 cm de altura e 5 cm de didmetro e
em dois tracos: (1) 1:16:79e (2)1:0,5: 6, ambos
expressos pela relacdo em massa entre cimento, cal e
areia, respectivamente.

Como visto nos gréficos, obtidos por meio da
ruptura dos corpos de prova e blocos apés aquecimento,
tanto nos blocos quanto nos corpos de prova, 0 médulo de
elasticidade sofreu pouca variagao até 100°C, mas a partir
de 200°C houve uma reducdo aproximadamente linear,
provavelmente devido a desidratacdo dos corpos de prova
e blocos, tornando-os menos resistentes a deformagéo.
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Figura 1. Curvas de resisténcia a compressao e maédulo
de elasticidade em funcéo da temperatura dos blocos de
concreto.

Além disso, também observa-se que a resisténcia
a compressdo da argamassa permanece praticamente
constante até 200°C e decresce exponencialmente até
500°C, temperatura na qual ha reducéo significativa. Um
fendmeno provavelmente relacionado a esta queda brusca
esta na reacdo expansiva da cal exposta a elevadas
temperaturas, gerando trincas e diminuindo a resisténcia a
compressao.
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Figura 2. Curvas de resisténcia a compressdo e mdédulo
de elasticidade em funcdo da temperatura dos corpos de
prova de argamassa.

Ja nos blocos, por outro lado, é observado um
aumento inicial da resisténcia até 300°C, provavelmente
consequéncia da cura térmica dos compostos
cimentantes. Porém, a partir de 500°C, a resisténcia
decresce e, em 900°C, é praticamente nula.

Conclusdes

Portanto, com tais dados experimentais, obtidos
pela andlise dos elementos constituintes de edificacdes
em alvenaria estrutural, espera-se contribuir para futuros
estudos complementares que, analisados conjuntamente,
viabilizem uma normatizacdo nacional para o
dimensionamento de alvenaria estrutural em situacdo de
incéndio.
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