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REMOCAO DE IONS COBRE EM SISTEMA ADSORTIVO DE LEITO FIXO UTILIZANDO
RESIDUO DA EXTRACAO DO ALGINATO A PARTIR DA ALGA SARGASSUM FILIPENDULA
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Resumo

A bioadsorgéo tem apresentado destaque como método alternativo direcionado para remogdo de metais toxicos de
efleuntes diluidos. Neste estudo foram realizados ensaios de remogédo de cobre em colunas de leito fixo em que foi
avaliado o efeito da vazdo na remocgédo de cobre pelo residuo da extracdo do alginato acidificado. A vazdo de 0,5
mL/min foi definida como promissora para estudos posteriores, devido aos seus resultados satisfatérios em relagdo a
altura da Zona de Transferéncia de Massa (ZTM) e porcentagem de remocéo total. Modelos de curva de ruptura, como

Bohart-Adams e Thomas, apresentaram ajustes adequados aos valores experimentais.
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Introducéo
Diversos metais toxicos, dentre eles o cobre, sao
descartados em todo o mundo por meio de efluentes
industriais. Diante disto e da responsabilidade ambiental,
a técnica de bioadsor¢do tem ganhado destaque como
método alternativo de remocéo de metais em efluentes
diluidos.! Dentre os materiais utilizados na remocao de
metais, o residuo da extracdo do alginato da alga
Sargassum filipendula tem apresentado potencial como
bioadsorvente de metais t6xicos.}? Assim, este estudo
teve como objetivo investigar a bioadsorcdo de ions
cobre em sistema adsortivo de leito fixo utilizando o
residuo da extragdo do alginato acidificado a partir da
alga marinha marrom Sargassum filipendula.
Resultados e Discusséo
A extracdo do alginato a partir da alga foi realizada
seguindo o procedimento descrito por McHugh (2003).2 Foi
realizado também um pré-tratamento &cido no residuo
para remocdo de compostos organicos remanescentes na
superficie. A etapa de acidificagdo foi realizada colocando
5 g do residuo da extragdo em contato com 500 mL de
agua deionizada e adicionando pequenos volumes de
acido nitrico 0,1 mmol/L até atingir valor de pH igual a 5,0.
O residuo da extracdo do alginato acidificado foi utilizado
como bioadsorvente nos ensaios de remocédo de cobre em
coluna de leito fixo. Nestes ensaios, variou-se a vazdo da
solugdo metélica em 0,5; 0,8 e 1,0 mL/min e manteve-se a
concentracao inicial da solucdo de cobre em 1,0 mmol/L.
As curvas de ruptura obtidas sdo mostradas na Figura 1.
Figura 1. Curvas de ruptura experimentais.
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A Tabela 1 apresenta os parametros de eficiéncia, como
altura da zona de transferéncia de massa (ZTM) e
porcentagem de remocéo total de cobre.

Tabela 1. Pardmetros de eficiéncia das curvas de ruptura.

Parametro 1,0 mL/min 0,8 mL/min 0,5 mL/min
gu(mmol/g) 0,44 0,53 0,49
gt (mmol/g) 0,94 1,03 0,82
ZTM (cm) 3,71 3,43 2,81
%Remuy 99,76 99,80 99,64
%Remt 26,12 36,11 46,13

Observou-se que o menor valor da altura de ZTM e o
maior valor da porcentagem de remocado total foi na
vazéo de 0,5 mL/min, indicando assim que este valor foi
0 mais satisfatério na remogdo de cobre em sistema
dindmico, sendo definido como promissor para estudos
posteriores. Além disso, os ajustes dos modelos de
Bohart-Adams e de Thomas aos dados das curvas de
ruptura sdo mostrados na Tabela 2.

Tabela 2. Pardmetros de ajuste dos modelos.

Vazdo (mL/min)

Modelo Parametro 10 08 05
R? 0,98 0,96 0,98
Bohart-Adams AIC. 75,03 -52,53  -72,97
Thomas R? 0,98 0,96 0,98
AIC. 7503 -52,53  -72,97

Verificou-se que os modelos de Bohart-Adams e Thomas
apresentaram ajustes satisfatorios devido aos valores de
Rz e AIC;, sendo coincidentes nas condigBes
experimentais.
Conclusdes

O estudo indicou que a vazdo de 0,5 mL/min foi a mais
satisfatoria na remocédo de cobre em sistema dinamico
devido ao menor valor da altura de ZTM e maior valor na
porcentagem de remocéao total de cobre, e os modelos
de Bohart-Adams e Thomas se  ajustaram
adequadamente as curvas de ruptura experimentais,
sendo coincidentes nas condi¢des de estudo.
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